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Tensoativos têm um papel decisivo na Tensoativos têm um papel decisivo na 
fabricação de um látex e no seu uso.fabricação de um látex e no seu uso.

Como diferentes tensoativos afetam as Como diferentes tensoativos afetam as 
partículas de um látex, suas partículas de um látex, suas 
propriedades e as dos filmes formados ?propriedades e as dos filmes formados ?

EstratégiaEstratégia
–– síntese de látexessíntese de látexes

estirenoestireno--acrilato de butilaacrilato de butila--ácido acrílicoácido acrílico

–– caracterização de partículas e filmescaracterização de partículas e filmes



Tensoativos UsadosTensoativos Usados
NomeNome Cadeia apolar Cadeia apolar 

derivada dederivada de
Número de EONúmero de EO LátexLátex

RenexRenex 40, 120, 150, 40, 120, 150, 
230, 400 e 1000230, 400 e 1000

NonilfenolNonilfenol (NP)(NP) 4, 12, 15, 23, 40 4, 12, 15, 23, 40 
e 100e 100
5050

UnitolUnitol L230L230 Álcool laurílicoÁlcool laurílico 2323 UNL23BUNL23B
2020

RE040A ~ RE040A ~ 
RE1000ARE1000A

UltraderUltrader 500500 NonilfenolNonilfenol UTD50AUTD50A

UnitolUnitol O200O200 Álcool oléicoÁlcool oléico UNO20AUNO20A

NomeNome Cadeia apolar Cadeia apolar 
derivada dederivada de

Mistura (%)Mistura (%) LátexLátex

RenexRenex 400 e 40400 e 40 NonilfenolNonilfenol 50/5050/50
75/2575/25
90/1090/10
50/5050/50
75/2575/25

RE440ARE440A
RE440BRE440B
RE440CRE440C

RenexRenex 1000 e 401000 e 40 NonilfenolNonilfenol R1040BR1040B
R1040AR1040A

Misturas de TensoativosMisturas de Tensoativos



PolimerizaçãoPolimerização

Neutralização
amônia (10%) pH = 7 ~ 8,5

Adição por 4,5 h

Iniciador
(Persulfato de sódio)

Carga inicial
H2O, tensoativo, iniciador

Mistura: 275 rpm; temperatura: 
75°C; purga: N2 (g) por 10 min

Pré-emulsão
(Estireno, acrilato de butila, 

ácido acrílico, tensoativo, H2O)
[Mistura mecânica  por 10 min]

Adição por 4 h

Finalização
hidroperóxido de t-butila (TBHB)

hidroxi-metano sulfonato de 
sódio (HMSS)

[adição em 30 min]

Quantidade de reagentes utilizado na 
síntese de látex.

Reagentes Quantidade

Água deionizada 202,5 g
Tensoativo 0,02 mol

Monômeros
estireno (St)
acrilato de butila (BA)
ácido acrílico (AA)

88,6 g
102,1 g

3,8 g
Iniciador
persulfato de sódio 1,7 g

Finalizadores
TBHB
HMSS

1,0 g
1,0 g

Neutralização
amônia 12,5 mL

Tempo total de reação: 4,5 h 



CaracterizaçãoCaracterização
Diâmetro efetivo de partículasDiâmetro efetivo de partículas
Teor de coáguloTeor de coágulo
Espectro de infraEspectro de infra--vermelhovermelho
Ressonância magnética nuclear (Ressonância magnética nuclear (11H)H)
Titulação turbidimétrica Titulação turbidimétrica 
Calorimetria exploratória diferencial (DSC)Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
Separação em gradientes de densidadeSeparação em gradientes de densidade
Microscopia eletrônica de transmissãoMicroscopia eletrônica de transmissão
–– Microanálise por perda de energia de elétronsMicroanálise por perda de energia de elétrons

Formação de filmesFormação de filmes
–– Adesão Adesão 
–– Tingimento com azul de metilenoTingimento com azul de metileno



Diâmetro efetivo de partículas dos látexes obtidos Diâmetro efetivo de partículas dos látexes obtidos 
com tensoativos puros (A) e misturascom tensoativos puros (A) e misturas (B)(B)
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Diâmetro efetivo de partículas (A) e teor de coágulo Diâmetro efetivo de partículas (A) e teor de coágulo 
(B) dos látexes com tensoativos puros ou misturas(B) dos látexes com tensoativos puros ou misturas
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- Nanolátexes: 40 a 60 nm

- Látexes com distribuição bimodal

- Redução do teor de coágulo em função 
do HLB



DiâmetroDiâmetro efetivoefetivo das das partículaspartículas (PCS): (PCS): 
formaçãoformação de látexes de látexes bimodaisbimodais
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FormaçãoFormação de de nanolátexesnanolátexes (PCS)(PCS)
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Espectros de FTIR de filmes de látexes Espectros de FTIR de filmes de látexes 
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(A) NP EO4;
(B) Mistura de 1:1 do NP EO4 + EO40;
(C) Álcool oléico EO20;
(D) NP EO23;
(E) Álcool laurílico EO23;
(F) NP EO40;
(G) NP EO40 (0.04 mol);
(H) NP EO100

Classificação dos látexes de acordo com as 
similaridades nas diferentes regiões espectrais.

Número 
de onda 
( cm-1 )

Atribuição Tensoativos usados nos 
látexes agrupados 
segundo as semelhanças 
entre os espectros nas 
diferentes regiões.

946

e

964

- estiramento 
CH2 fora do 
plano
- estiramento 
CH2 no plano

[A, C, D, E] e [B, F, G, H]

1342
e
1360

- deformação 
assimétrica do 
CH3
- deformação 
simétrica do CH3

[A, C, D, E] e [B, F, G, H]

1511 - estiramento 
C=C do anel 
aromático

[A, B, D, F, G, H] e [C, E, 
F]Base hidrofóbica e o número 

de moles de óxido de etileno 
ligado ao tensoativo 
influenciam as estruturas dos 
polímeros formados, 
representadas nos espectros 
de infravermelho.



Espectros de HEspectros de H--NMR (em CDClNMR (em CDCl33))
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(A) NP EO100 e (B) NP EO4. (C) fração de estireno dos látexes em função do HLB do tensoativo. 
(■ = NP EOn (n = 4, 23, 40 e 100); □ = NP EO40 (0,04 mol); ∆ = álcool oléico EO20; ◊ = álcool 
laurílico EO23 e      = mistura de NP EO4 + EO40) 

Quantidade de estireno em todos os látexes é menor que a de 
acrilato de butila.



Titulação TurbidimétricaTitulação Turbidimétrica
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Amostra UNO20A1 (0,995 mg.mL-1), 
UNO20A2 (1,111 mg.mL-1) e amostra 
UNO20A3 (0,973 mg.mL-1) (uma só 
adição de sal)
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Curva de titulação típica, em 
amostra estável. (RE1000A)

Excelente estabilidade a NaCl, até força iônica de 1,15 mol.L-1



Estabilidade coloidal do látex Estabilidade coloidal do látex 
UNO20A (álcool oléico)UNO20A (álcool oléico)
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Estabilidade coloidal dos látexes a Estabilidade coloidal dos látexes a 
eletrólitos em diferentes temposeletrólitos em diferentes tempos

a          b        c       d        e        f        g        h        i         j        k         l

a          b        c       d        e        f        g        h        i         j        k         l

a          b        c       d        e        f        g        h        i         j        k         l

Tempo:
0 h

24 h

96 h

a) RE040A
b) RE230A
c) RE400A
d) RE400B
e) SOP23A
f) UOR40A
g) ULS23A
h) UNO20A
i) UNL23A
j) R1000A
k) RE440A
l) RE230B

Concentração de NaCl:
1,15 mol.L-1



Diâmetro efetivo das partículas (DE) e Diâmetro efetivo das partículas (DE) e 
polidispersidadepolidispersidade (PD), antes da titulação e(PD), antes da titulação e

96 h depois96 h depois
DE (DE (nmnm)) PDPDHLBHLB

AntesAntes DepoisDepois AntesAntes DepoisDepois
8,98,9

RE440ARE440A 13,413,4 96,996,9 97,997,9 0,0610,061 0,0680,068
UNO20AUNO20A 15,315,3 319319 324324 0,220,22 0,250,25
RE230BRE230B 16,416,4 138138 125125 0,230,23 0,220,22
SOP23ASOP23A 16,616,6 98,998,9 117117 0,100,10 0,190,19
UNL23AUNL23A 16,716,7 122122 116116 0,140,14 0,120,12
RE400ARE400A 17,817,8 58,658,6 62,362,3 0,0590,059 0,0630,063
RE400BRE400B 17,817,8 42,442,4 48,548,5 0,0990,099 0,0530,053
R1000AR1000A 19,119,1 58,658,6 58,858,8 0,210,21 0,0750,075

RE040ARE040A 765765 812812 0,0570,057 0,180,18

LátexLátex

H
LB



Conclusões: titulação Conclusões: titulação 
turbidimétricaturbidimétrica

Os látexes permaneceram estáveis, Os látexes permaneceram estáveis, 
mesmo após 25 dias na presença do mesmo após 25 dias na presença do 
eletrólito (1,15 M Leletrólito (1,15 M L--11))

Os diâmetros efetivos das partículas Os diâmetros efetivos das partículas 
mostraram variações de 10% ou menos.mostraram variações de 10% ou menos.
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- Fotografias dos tubos após 3 
horas de centrifugação (à 
esquerda) e em equilíbrio 
isopícnico (ao centro). 

- À direita, densitogramas no 
equilíbrio isopícnico. 

- As setas indicam os locais de 
amostragem para determinação 
dos diâmetros efetivos das 
partículas.

Fracionamento em Fracionamento em 
gradientes de gradientes de 

densidadedensidade
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RE400B

ULS23B



Conclusões: Gradientes de Conclusões: Gradientes de 
densidadedensidade

Todas as amostras apresentam separaTodas as amostras apresentam separaçção de ão de 
subpopulasubpopulaççõesões durante a centrifugadurante a centrifugaççãoão
–– os látexes RE040A (5), RE400B (4), ULS23A (4) e os látexes RE040A (5), RE400B (4), ULS23A (4) e 

UNO20A (4) são os mais complexos. UNO20A (4) são os mais complexos. 
As fraAs fraçções inferiores que se separam antes do ões inferiores que se separam antes do 
equilequilííbrio brio isopisopíícnicocnico possuem diâmetro efetivo possuem diâmetro efetivo 
superior superior àà mméédia globaldia global..
Quanto maior Quanto maior a a densidadedensidade, , maiormaior o diâmetro o diâmetro 
efetivo das partículasefetivo das partículas
–– exceção: o látex UNO20A (álcool oléico exceção: o látex UNO20A (álcool oléico etoxiladoetoxilado), que ), que 

apresentou o maior diâmetro efetivo de partículas em apresentou o maior diâmetro efetivo de partículas em 
uma faixa de densidade em torno de 1,03 g.cmuma faixa de densidade em torno de 1,03 g.cm--33..



Calorimetria exploratória diferencial (DSC)Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
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--Látex secoLátex seco
--Taxa de varredura: 10Taxa de varredura: 10°C.min°C.min--11..
--Temperatura entre Temperatura entre --40 e 23040 e 230°°C.C.

-Uma única mudança de 
inflexão da linha base, uma 
única temperatura de 
transição vítrea (Tg).

-O polímero sintetizado é 
amorfo.

-Variações de Tg dependem 
do tipo de tensoativo 
utilizado nas sínteses.



Calorimetria exploratória diferencial (DSC)Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
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Conclusões: DSCConclusões: DSC
Os polímeros formados são todos amorfos Os polímeros formados são todos amorfos 
Cada um apresenta uma única temperatura de Cada um apresenta uma única temperatura de 
transição vítrea.transição vítrea.
TTgg do polímero varia com o tipo de tensoativo do polímero varia com o tipo de tensoativo 
presente.presente.
A existência de um pequeno pico endotérmico nos A existência de um pequeno pico endotérmico nos 
látexes RE230B, SOP23A e UNL23A indica a látexes RE230B, SOP23A e UNL23A indica a 
presença de “água congelável ligada”. presença de “água congelável ligada”. 
O segundo pico endotérmico corresponde à “água O segundo pico endotérmico corresponde à “água 

livre”.livre”.
A entalpia de fusão de água diminui com o aumento A entalpia de fusão de água diminui com o aumento 
do valor de HLB do tensoativodo valor de HLB do tensoativo
–– Aumento na quantidade de água não congelávelAumento na quantidade de água não congelável



Microscopia de transmissão e imagens espectrais
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Síntese em Síntese em 
uma única uma única 

etapa: etapa: 
distribuiçãodistribuição
bimodalbimodal de de 
partículaspartículas

400 nm400 nm400 nm

Nonilfenol EO4 e EO40 (50%)



NanolátexNanolátex (RE400A)(RE400A)

Nonilfenol 40 EO



Látex UNL23ALátex UNL23A

100 nm 100 nm

Álcool laurílico 23 EO



Micrografias eletrônicas: campo claro (CC) , EFTEM (25 eV), 
mapas de distribuição elementar de C, S, O e Na. 

Látex preparado com NP EO100.
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Micrografias eletrônicas: campo claro (CC) , EFTEM (30 eV), mapas
de distribuição elementar de C, S, O e Na. 

Látex bimodal preparado com NP EO4 + EO40 (50%).
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Conclusão: METConclusão: MET
Látexes com tamanhos de partículas, composição Látexes com tamanhos de partículas, composição 
química e temperatura de transição vítrea semelhantes química e temperatura de transição vítrea semelhantes 
são formados por partículas com diferentes são formados por partículas com diferentes 
nanoestruturasnanoestruturas..

Íons de sódio e Íons de sódio e alquilsulfatoalquilsulfato são localizados em uma fina são localizados em uma fina 
casca exterior e também no interior das partículas.casca exterior e também no interior das partículas.

Os mapas de distribuição elementar variam muito Os mapas de distribuição elementar variam muito 
dependendo do tensoativo.dependendo do tensoativo.

Esta informação é importante para a compreensão das Esta informação é importante para a compreensão das 
propriedades do látex e para a construção de materiais propriedades do látex e para a construção de materiais 
nanoestruturadosnanoestruturados baseados em látex. baseados em látex. 



Adesão dos filmes de látexAdesão dos filmes de látex

Filmes preparados comFilmes preparados com
–– RE040A, RE120, RE150, RE230B, RE400A, RE040A, RE120, RE150, RE230B, RE400A, 

RE400B, RE440A, R1000ARE400B, RE440A, R1000A
–– Extensor: 100 Extensor: 100 µµm de abertura úmida.m de abertura úmida.
–– Secagem a Secagem a ttambamb até massa constanteaté massa constante

Fotos obtidas com luz refletida especularmente Fotos obtidas com luz refletida especularmente 
e com luz ambiente difusa.e com luz ambiente difusa.
Substratos: filme de PEBD e vidroSubstratos: filme de PEBD e vidro
Teste de adesão a secoTeste de adesão a seco
–– Norma: Norma: ASTM D 3359 ASTM D 3359 –– 8787



Resultados do teste de adesão Resultados do teste de adesão 
Substrato: VidroSubstrato: Vidro

Código dos látexes Código dos látexes HLBHLB ClassificaçãoClassificação
8,98,9

13,413,4
UNO20AUNO20A 15,315,3 3B3B

UNL23AUNL23A 16,716,7 3B3B
RE400ARE400A 17,817,8 1B1B
RE400BRE400B 17,817,8 1B1B

RE230BRE230B 16,416,4 1B1B
16,716,7

19,119,1

RE040ARE040A 5B5B
RE440ARE440A 1B1B

ULS23BULS23B 2B2B

RE1000A RE1000A 1B1B

H
LB



RE440B RE440C RE440D

RE120CRE040A

Luz refletida, fundo negro

RE150B

R1000BUTD50A R1040A R1040B

Adesão de látex a vidroAdesão de látex a vidro



Adesão de látex a filme de PEBDAdesão de látex a filme de PEBD

RE040A RE440C (10/90) RE440B (25/75)

RE440A (50/50) RE230B UTD50A



Tingimento dos filmes de látex com 
azul de metileno

RE150BRE040A RE120B

UNO20A RE412ARE1000A

RE440D RE1040ARE440C



ConclusãoConclusão: : adesãoadesão e e tingimentotingimento

Látexes com melhor adesão ao vidro: Látexes com melhor adesão ao vidro: 
RE040A > UNL23A = UNO20A > SOP23ARE040A > UNL23A = UNO20A > SOP23A
Os látexes RE230A, RE400A, RE400B, Os látexes RE230A, RE400A, RE400B, 
RE440A, R1000A apresentaram os piores RE440A, R1000A apresentaram os piores 
resultados de adesão.resultados de adesão.
Os filmes obtidos com diferentes tensoativos Os filmes obtidos com diferentes tensoativos 
têm características de tingimento muito têm características de tingimento muito 
diferenciadas.diferenciadas.



ResultadosResultados: : resumoresumo

CadaCada tensoativo tensoativo produzproduz um um látexlátex diferenciadodiferenciado
dos dos outrosoutros, com , com algumasalgumas peculiaridadespeculiaridades..
–– nasnas propriedadespropriedades físicofísico--químicasquímicas e e emem propriedadespropriedades

de de usouso..

Um novo Um novo procedimentoprocedimento de de umauma sósó etapaetapa parapara
produzirproduzir látexlátex com com distribuiçãodistribuição bimodal de bimodal de 
diâmetrosdiâmetros..
Um novo Um novo procedimentoprocedimento simples simples parapara produzirproduzir
nanolátexesnanolátexes com com teorteor de de sólidossólidos elevadoelevado..



Conclusão geral e perspectivasConclusão geral e perspectivas

Foram obtidas resinas dotadas de Foram obtidas resinas dotadas de 
diferentes propriedadesdiferentes propriedades
–– com os mesmos monômeros e mesmo com os mesmos monômeros e mesmo 

procedimento,procedimento,
–– apenas mudando tensoativos.apenas mudando tensoativos.
As possibilidades de criação de As possibilidades de criação de 
nanoestruturasnanoestruturas em látexes são ilimitadas.em látexes são ilimitadas.
As possibilidades de criação de novos As possibilidades de criação de novos 
produtos, com novas propriedades, são produtos, com novas propriedades, são 
também ilimitadas.também ilimitadas.
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