
Custos unitários
de fabricação de

veículos 
elétricos.

Obs.: ln (preço
de materiais 

poliméricos) é
função linear de

ln(escala) 



Sperling em Sci. Am., 96



Redução de peso em automóveis elétricos: 
60% nos componentes eletro-eletrônicos

(verde, atual; cinzento, anterior)



Reciclagem é
parte essencial
no ciclo de vida

de qualquer
material. A
motivação é
econômica e

ambiental

Polímeros nov/dez 96





Injeção (com
tolerâncias

de 10 µm ou 
menos,

várias peças 
por minuto)
vs. usinagem

B. Webb, “A 
Cricket 

Robot”, Sci. 
Am. 96



Processamento reativo: soldagem
(B+C+Al+Ni+SiO2 , folhas fabricadas por

sputtering)

Barbie,
Weihs, pat.



POLÍMEROS
CONDUTORES

PPV (poli para-
fenilenovinileno)

luminescente:
laser de polímero?

e mais: células 
solares de PVA/PA
(Lumeloid): 75% 
de rendimento, 50 
cents (por watt)



“Se é
químico é
danoso, se 

é
biológico
é natural e
saudável”

??????

Cole, 
“The 

specter of 
biological 
weapons”



4 ns

7.5 µs

350 µs

Cristalografia 
resolvida no tempo:

fotólise de CO-
mioglobina

Srajer, Teng, Moffat
et al., Science 96

( irradiado na European 
Synchrotron Radiation 

Facility)



Nanotubos de carbono: Tibbetts descobriu fibras 
ocas de C, formadas por difusão de Fe em C ou 

por pirólise de CH4 sobre ferro; Li et al.
sintetizam nanotubos em larga escala, usando 

nanopartículas de Fe.



Espectroscopia de raios-X resolvida no tempo: V5+

decai proporcionalmente à taxa de formação de
anidrido maleico, na oxidação de butano catalisada 

por fosfatos de vanádio (Coulston, 97)



Descoberta de produtos de interesse, baseada em
análise de padrões em bancos de dados

(Weinstein et al., 97)



“...what are the 
possibilities for 
observing liquid 
polymorphism? 
Among the most 

promising 
candidates are...”,

porém, em
macromoléculas,
transições L-L

foram observadas 
há quase trinta anos

(Boyer, 70)


