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Heterogeneidade da
superficie
« Rugosidade e heterogeneidade

de composicao causam
histerese

(C) Initial receding angle (B) Equilibrium receding angle

?: polar ?. non-polar
component component

Cho, C.K;; Kang, J.H.; An, Y.T.; Cho, K.; Park, C.E.; Huh, W. J. Adhesion Sci.
Technol., 2000, 14, 107.
Wu, S. Polymer Interface and Adhesion, Marcel Dekker, Inc.: New York,
1982.



Tensao superficial

e Dominios com menor energia
sdo formados na superficie

Senshu, K.; Yamashita, S; Ito, M.; Hirao, A.Nakahama, S. Langmuir,
1995, 11, 2293



Mudanca da interface
muda a composIcao

hydrated

% hard segment 'S?ﬁ’ soft segment e water

Lee, Soo-Bok, “Influence of Surface Structure on Polymer Surface Behavior” in Polymer
Interfaces and Emulsions, Esumi, K. ed., Marcel Dekker, Inc: New York, 1999, p. 40.
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Dinamica

e Blendas tém mais facilidade
para migrar
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Wu, S. Polymer Interface and Adhesion, Marcel Dekker, Inc.:
New York, 1982.



Dinamica
e Polimeros em bloco ou
enxertados sao mais eficientes

(A) High molecular weight of ATPDMS

(B) Low molecular weight of ATPDMS

Thomas, R.R.; Anton, D.R.; Grahan, W.F.; Darmon, M.]).; Sauer, B.; Stika,
M. Swartzfager, D.G. Macromolecules, 1997, 30, 2883.



Dinamica
» Fatores microestruturais operam

quando a tensao interfacial e
baixa

PMMA
Isotatico

PMMA sindiotatico

Tretinnikov, O.N.; Ogata, S.; lkada, Y. Polymer, 1998, 39,
6115.
Tretinnikov, O.N. J. Adhesion Sci. Technol., 1999, 13, 1085.



Forcas intermoleculares

« Componentes dispersivos e
polares

* Yy =70 +9"

Van Oss, C.J.; Good, R.J.; Chaudhury, M.K. Langmuir, 1988, 4, 884



Forcas intermoleculares

e Componentes acido-base

y = yAB 4 LW

Ma, K.; Chung, T.-S.; Good, R.J. J. Polym. Sci.: Part B, 1998, 36, 2327.



Propriedades elétricas

- Polimeros apolares podem apresentar
acumulo de carga eletrica.

PE de alta densidade

Grupo de Fisico-Quimica



Adesao

» Molhabilidade

— tensoes Interfacials

— polaridade

— InteracOes acido-base

— InteracOes eletrostaticas
e Composicao quimica
* Topografia



Adesao Quimica
 Epoxl
* Vulcanizacao
* Fenolicos
 Poliuretanas

Bayer, D; Bohanon, T.M.; Knol, W.; Ringsdorf, H. Langmuir, 1996, 12, 2514



Adesao Mecanica
* Influéncia da topografia

Surface topography of copper foil Peel strength, g/cm

Flat 670

0.3-um dendrites

0.3-um dendrites
+ oxides

3-um Pyramids

2-um Low hills +
0.3-um dendrites

2-pm Low hills +
0.3-um dendrites
+ oxides

3-um Pyramids +
0.3-um dendrites
+ oxides

Wu, S. Polymer Interface and Adhesion, Marcel Dekker, Inc.: New
York, 1982.



| atexes

o Efeito da tensao interfacial durante a
formacao da particula

Lee, D.-Y., Kim, J.-H. J. Appl. Polym. Sci, 1998, 69, 543
Chen, S.-%; Lee, S.-T. Polymer, 1992, 33, 1437



|_atexes

Mapas elementares de particulas
PS/AAm
por ELSI-TEM

Oxigénio

Grupo de Fisico-Quimica



|_atexes

Migracao dos componentes durante
a secagem e formacao de filme

Latex Film Formation Process
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Low surface tension substrate High surface tension substrale
o surfactant o surfactant

Martin, L.R., Urban, M.W. J. Appl. Polym. Sci, 1996, 62, 1983.

Wang, Y.; Winnik, M.A. J. Phys. Chem. 1993, 97, 2507



Tratamentos de
superficies

 Alteracao fisica e quimica das
superficies
o Alteram
— Rugosidade
— Molhabilidade
— Composicao quimica
— Morfologia
— Eliminacao de contaminantes



Métodos de tratamento

e Plasma

— O, Introduz hidroxilas e
carboxilas e carbonilas

— Gases Inertes introduz 0s mesmos
grupos, pela reacao de radicais
produzidos durante o tratamento
¢/ O, doar.

— De N, introduz grupos aminicos:
amina, amidas, imidas .

* [rradiacao

— Introduzem mesmos grupos que
plasma

— Vantagem adicional: A conhecido,
maior controle.

— Cis0es e entrecruzamento



Métodos de tratamento

e Tratamentos quimicos alteram
propriedades fisicas e quimicas
da superficie.

* Mecanico - pode gerar radicais.
Altera a topografia.




