Micelizacao

e Compostos anfifilicos (como o0s
tensoativos) sao formados por moléculas
que reinem dois grupos, com caracteristicas
de polaridade ou de solubilidade opostas. E
muito importante o tamanho dos dois
grupos, e por esta razao e conveniente
reconhecer e distinguir a existéncia de
compostos de baixa e de alta massa molar.



HLB, o balanco hidrofilico-
lipofilico
* Depende da estrutura do anfifilico e permite uma
rapida avaliacao da sua tendéncia de particao.
* HLB = 20 - M e apotar’Mpolar- MOI€cuUlas com uma parte

apolar muito pequena tém HLB = 20; quando a parte
apolar é grande, HLB tende a zero.

e Detergentes (adsorvem bem em superficies de
gordura, solubilidade elevada em agua): HLB
superior ao HLB de agentes molhantes (adsorvem
em superficies hidrofobicas, ndo "solubilizam"
bem oleos.



Particao de compostos anfifilicos

 Em qualquer sistema monofasico ou polifasico,
0os compostos anfifilicos sdo distribuidos entre
as diferentes fases e interfaces.

« HA multiplas possibilidades de auto-
organizacao

— formas resultantes dependem da temperatura do
sistema, concentracdo do anfifilico, presenca de
outras substancias (sais, substancias hidrotropicas,
polimeros, oleos) e o pH.



Estruturas supramoleculares de
compostos anfifilicos
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Modelo da estrutura da fase
esmetica.




Fase nematica

lig. X Siructurat mmlel of 3 nemalic phas,




Fase colestérica




Micelas invertidas, em 0Oleo
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Copolimero PPQ-PS
poli(fenilquinolina)-bloco-poliestireno
S.A.Jenekhe e X.L.Chen, Science 283(1999)372:
-exemplo de material fabricado por auto-
ordenamento

-demonstra as anomalias de volume livre, em
micelas

A secagem de uma
solucao em sulfeto de
carbono produz um filme
em gue a fase continua é
poliestireno, com furos
regulares de 2 microns de
diametro.




Concentracao critica micelar, ou cmc

A maior ou menor tendéncia a formacao de micelas €
evidenciada pela cmc, ou seja, a concentracao acima da
gual a presenca de micelas € detectavel, em um sistema.

e Algumas regras simples permitem predizer tendéncias
de variacdo da cmc, em agua:

diminui com o aumento da parte apolar da molécula de
tensoativo,

aumenta com o aumento da parte polar,

no caso de tensoativos idnicos, diminui com o aumento da forca
I0nica do meio.
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Metodos de deteccao de cmc

(micelas esfericas)

Valores tipicos:
10-3M (ibnicos)
10->M (ibnicos)
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Reatividade em sistemas
micelares e "catalise micelar"

Possibilidades de compartimentalizacdo de solutos, sem
paralelo em quaisquer outros sistemas fluidos.

Regibes com potenciais elétricos bastante positivos ou
negativos, aléem da anisotropia caracteristica das interfaces.

A simples adicdo de tensoativos a solucdes de espécies
reativas pode acelerar intensamente algumas reacoes

guimicas.
Modelos de cinética quimica em sistemas contendo

multiplos sitios considerando os efeitos dos potenciais
elétricos gerados pelas micelas.



